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SÉRIE 18

PRODUITS ASSOCIÉS

Plaquette d'identification 
18-98

Chaîne à maillon 
18-240

Œillet de levage 
grade 80 18-230

Maille de tête 1 brin 
18-201

Grade 80, rouge Grade 100, bleu Grade 80, blanc

Référence

18 - 2321 - 5
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18-232Maille poire pour élingue, grade 80 ou 100

Éléments de levage  - Elingage

Grade 80
ø 

chaîne
CMU 

(t)
d1 l1 l2 l3 h1 h2 h3

Poids 
(kg)

Grade 100
ø 

chaîne
CMU 

(t)
d1 l1 l2 l3 h1 h2 h3

Poids 
(kg)

18 - 2321 - 5 5 0,8 6 7 33 55 85 64 109 0,14

18 - 2321 - 6 6 1,12 8 7 33 55 84 64 109 0,14 18 - 2325 - 6 6 1,4 8 7 33 55 84 64 109 0,14

18 - 2321 - 8 8 2 9 9 40 69 101 77 132 0,34 18 - 2325 - 8 8 2,6 10 9 40 69 100 77 132 0,28

18 - 2321 - 10 10 3,2 13 12 50 84 125 97 165 0,77 18 - 2325 - 10 10 4 13 12 50 84 125 97 165 0,63

18 - 2321 - 13 13 5,4 16 15 66 110 161 125 213 1,62 18 - 2325 - 13 13 6,8 16 15 66 110 161 125 213 1,4

18 - 2321 - 16 16 8,2 20 19 84 140 198 154 262 2,72 18 - 2325 - 16 16 10,3 20 19 84 140 198 154 262 2,72

18 - 2321 - 20 18-20 12,8 24 23 104 166 253 198 331 4,28

MATIÈRE
•  Acier allié, trempé et revenu, grade 80, peinture rouge ou grade 100, peinture bleue.
•  A terme, la couleur rouge du grade 80 sera remplacée par la couleur blanche, unique 

et très visible dans de nombreux cas.
•  La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coeficient de sécurité 4.
•  Marquages : CMU, diamètre de chaîne, code de traçabilité, grade, code article, origine.


