SERIE 18

Eléments de levage, arrimage et accastillage - Elingage - Textile

EIingue textile sangle plate, 4 boucle 18-501
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Iy - « Polyester haute qualité.

« La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le ccefficient de sécurité 7.

PRODUITS ASSOCIES
=
B \
Plaquette d'identification| Manille pour sangle Crochet de levage Crochet de levage
1898 haute résistance, pour sangle 18-23 pour sangle, automatique,
grade 80 18-176 grade 80 18-261
CMU (t) I; (m) I, I3 Iy Is Couleur
18-5011- 1 1 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4,5 5 6 8 10 12 30 7 200 15 Violet
18-5011- 2 2 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 12 60 7 300 30 Vert
18-5011- 3 3 1 1.5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 920 7 350 30 Jaune
18-5011- 4 4 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 120 7 425 40 Gris
18-5011- 5 5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 150 7 500 50 Rouge
18-5011- 6 6 2 3 4 5 6 8 10 12 180 7 550 60 Marron
18-5011- 8 8 2 3 4 5 6 7 8 10 12 240 7 600 80 Bleu
18-5011-10 10 2 3 4 5 6 8 10 12 300 10 750 100 Orange
Exemple Référence-1, EMILE MAURIN'

de commande 18'5011 '1 '015 composants.emile-maurin.fr s ELEMENTS STANDARD MECANIQUES



